






Tejido

Pseudomona aeruginosa

(nivel de reducción)

(nivel de reducción)

(nivel de crecimiento)

(nivel de reducción)

Candida albicans y Epydermophyton floccosum

Epydermophyton stockadalae

Tricophyton mentagrophytes

 

 

ACCIÓN ANTIBACTERIANA 
Y ANTIFÚNGICA
Combatir las bacterias y los hongos es una de las principales 
misiones del tejido Regenactiv. El resultado de los análisis 
realizados arroja unas cifras sorprendentes:

GRAM POSITIVOS

GRAM NEGATIVOS

HONGOS COMO
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Enterococcus faecalis
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Testada a más
de 100 lavados



Tejido

ACTIVIDAD ANTIVIRAL
FRENTE AL CORONAVIRUS HUMANO 229 E

Tejido control. Carga viral Inicial

Tejido control. Carga viral final

Tejido Regenactiv. Carga viral final

Tejido Control: Algodón

No debe ser considerado producto antiviral según norma ISO 18184:2019
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Actividad antiviral del Tejido Regenactiv frente al Coronavirus Humano 229 E 
(ATCC-740) a una temperatura de 36º y tiempo de contacto de 4h. 
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Actividad antiviral del Tejido Regenactiv frente al Coronavirus Humano 229E
(ATCC-740) a una temperatura de 36ºC y tiempo de contacto de 4h.
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Tejido

CITOTOXICIDAD

Tras el periodo de contacto se observa un ligero desprendimiento de la monocapa 
celular debajo de la muestra. Las células mantienen la membrana celular íntegra y 
no se evidencia vacuolización citoplasmática ni otra alteración sugestiva de daño 
celular. No se observa una disminución del crecimiento celular durante el tiempo 
de incubación en presencia del dispositivo.

CONCLUSIÓN GRADO 1
Grado citotoxicidad Reactividad Descripción de la zona de reactividad

0 Ninguna Zona no detectable alrededor
o debajo de la muestra

1 Ligera Algunas células malformadas o 
degeneradas debajo de la muestra

2 Leve Zona limitada al área 
debajo de la muestra

3 Moderada Zona que se extiende hasta 1cm del borde 
del tamaño de la muestra

4 Severa Zona que se extiende más de 1cm 
del borde del tamaño de la muestra
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AUSENCIA DE ERITEMA

ERITEMA MUY LEVE

ERITEMA BIEN DEFINIDO

ERITEMA MODERADO

ERITEMA GRAVE 

(COLOR ROJO) A FORMACIÓN DE ESCARA

QUE HACE IMPOSIBLE LA GRADUACIÓN

AUSENCIA DE EDEMA

EDEMA MUY LEVE 

(APENAS PERCEPTIBLE)

EDEMA BIEN DEFINIDO 

BORDES DE LA ZONA BIEN DELIMITADOS POR 

UNA PÁPULA NETAMENTE PERCEPTIBLE

EDEMA MODERADO 

(ELEVACIÓN DE LA PÁPULA DE APROXIMADAMENTE 1 MM)

EDEMA GRAVE 

(ELEVACIÓN DE LA PÁPULA MAYOR DE 1MM, REBASANDO LA ZONA 

DE EXPOSICIÓN)

BAREMO TOTAL POSIBLE PARA LA

IRRITACIÓN

PREVENCIÓN DE LA 
IRRITABILIDAD CUTÁNEA
La ausencia de irritabilidad dérmica del tejido Regenactiv que muestran 
los análisis, reflejan que su capacidad de protección de la piel es 
sustencialmente mayor incluso que la requerida por los estándares de las 
normas establecidas que se cogen como referencia en el estudio.

UNE-EN ISO 10993-10



Tejido

Tejido PATENTADO BIODEGRADABLE

CERTIFICADO OEKO-TEX STANDARD 100

42%
100% RECICLABLE

La certifi cación STANDARD 100 by OEKO-
TEX®es la etiqueta ecológica líder mundial 
para productos textiles. Estos productos han 
sido evaluados y certifi cados por institutos 
reconocidos internacionalmente. Además, con 
esta certifi cación, se asegura al consumidor 
que los productos textiles han sido analizados 
controlando sustancias nocivas para la salud. 
Pueden ser certifi cados desde hilos, tejidos, 
articulo confeccionado, accesorios así como 
espumas…

Existen dos suplementos del Standard 100: 
el suplemento de Artículos especiales y el 
suplemento de EPI´s, materiales para EPI´s 
así como indumentaria militar y uniformes 
similares a EPI´S.



Fabricante

CERTIFICACIONES EMPRESA FABRICANTE 
MLS TEXTILES 1992 S.L.
Certificado Iso fabricación
producto sanitario Iso 13485

Certificado Iso fabricación
procesos Iso 9001

Certificado IQnet

Pyme innovadora

Licencia sanitaria Nº 5947-PS




